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RESULTATS DES ANALYSES

1~ PRINCIPE ET PROCEDURE OPERATOIRE

Les mesures ont été réalisées sur les échantillon fournis en I'état, suivant la procédure norms
NF V 19-002 qui correspond a la méthode Westinghouse.

Les essais d'absorption ont été réalisés en utilisant comme fluide absorbé de I'huile (huile m
ESSO EXTRA SAE 20W50).

L'échantillon « Gréce » a préalablement été tamisé sur un tamis de 315 pm, opération
montrée que la fraction inférieure a 315 um reste faible (environ 5 %).

2 - RESULTATS DES MESURES

Pour chaque échantillon, 3 mesures ont été réalisées. Les résultats sont exprimé
pourcentages, correspondants au rapport entre la masse d’huile absorbée et la mass
['échantillon.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant, pour chaque échantillon et ch.
mesure, ainsi que la moyenne des mesures pour chaque échantilion.

Référence des échantillons N° de la mesure | ABSORPTION D’HUILE EN %
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. Echantillon Gréce

Diatomée Danemark

Attapulgite

Montmorillonite

Diatomée Chine
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